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linkerduig van afb. III-17 bestaat uit twee verticale, parallelle lijnen, verbonden 
door negen schuine strepen. 

C22-24 (structuur 133) is een plaggenput met karrenwiel. Er zijn acht velgen 
geborgen. Deze velgen hadden een pen-gat verbinding. In enkele velgen zaten 
nog fragmenten van de spaken. Op één velg was de afdruk van de ijzeren band 
nog zichtbaar. De velgbreedte bedraagt 10 cm, de velghoogte bedraagt 7 cm. 

C23-5 (structuur 114) is een uitzonderlijke waterput. Hij is opgebouwd uit 
gewone planken (vnr 23-5-7) die door meerdere zware horizontale verbindings-
elementen (vnr 23-5-8, vnr 23-5-10 en vnr 23-5-2) zijn verbonden. De gewone 
planken zijn bovenin sterk vermolmd, maar niettemin compleet bewaard en de 
bovenste verbindingsstukken zijn in vrij slechte staat. 
Het niet vervolledigd segment karrenwiel van vnr 23-5-2 hoort hoogstwaar-
schijnlijk bij de verbindingsstukken van vnr 23-5-8, waar verschillende soorten 
verbindingselementen zijn gebruikt. Het is in de kernvulling terechtgekomen bij 
het instorten van het noordelijk deel van de waterput. Dit segment heeft de
vorm van een deel van een karrenwiel maar de pengaten voor de spaken en de
verbindingspennen met de andere segmenten ontbreken. Het segment is 36 cm 
lang, 6 cm breed en 5 cm dik. De verbindingsstukken van vnr 23-5-8 zijn veel-
vormig. Het gaat om mogelijke delen van een karrenwiel, waar in tegenstelling 
tot de weinige pengaten voor spaken zes gaten zijn gemaakt op een lengte van 
slechts 48 cm of om constructiehout van verschillende afmetingen. 
De onderste verbindingsstukken zijn perfect bewaard gebleven in de onder-
grond. Het gaat om drie segmenten van een karrenwiel en één segment van een 
niet vervolledigd karrenwiel. 
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Afb. 6-52 Foto van het 

vrijgelegde karrenwiel van 

C22-24 met aanduiding van 

een herstelling van een 

verbinding tussen twee 

velgen.
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C23-11 (structuur 115) is een klein waterputje waarvan de onderkant bestaat 
uit een tonnetje (vnr 23-11-7) met hoepels (vnr 23-11-13).256 Het tonnetje is 
opgebouwd uit minimum 13 duigen vervaardigd uit Quercus (eik), de meest 
voorkomende houtsoort voor het fabriceren van een ton.257 Één van de duigen 
vertoonde drie gaten waarvan één dichtgemaakt met een plug. Deze getuigen 
vermoedelijk van een voormalig gebruik van de ton, als houder van vloeistoffen. 
Dan zijn deze gaten ofwel spon- of zwikgaten.258 Aan de buitenkant van de 
duigen was er ter hoogte waar de hoepels zaten een verkleuring van het hout 
merkbaar. Aan de binnenkant vertoonden de duigen een groef, vermoedelijk 
waar ooit de bodem zat. Dit soort groeven wordt een kroosgroef genoemd.259 
Daar waren de duigen ook iets minder dik. De duigen zijn minimum 47 cm lang, 
tot 12,5 cm breed en 1 cm dik. De hoepels zijn gemaakt van Salix (wilg).

C23-55 (structuur 116) is een tonput (vnr 23-55-7) met hoepels (vnr 23-55-8) 
dat op twee fundamenten staat: enkele planken (vnr 23-55-9 en vnr 23-55-10) 
bovenop een karrenwiel (vnr 23-55-11 met verbindingsstuk vnr 23-55-18). 

De duigen van de ton zijn planken waarvan enkele een kroosgroef dragen aan 
de onderkant aan de binnenwand. De onderkant is ook iets dunner dan de rest 
van de plank en het uiteinde is afgerond. De bovenkant is meestal verdwenen. 
De planken zijn tot 60 cm lang, gemiddeld 14 cm breed en 1,5 cm dik. 
De hoepels van de tonput konden niet op houtsoort worden gedetermineerd. 
Ze bestaan uit in de lengte gekliefde takken die deels zijn ontschorst. De takken 
zijn verbonden aan elkaar door middel van reepjes schors. De takken zijn tot 5 
cm breed. De takken zijn zodanig bewerkt dat de uiteindes perfect op elkaar 
passen. Occasioneel wordt een extra spietje toegevoegd om spleten tussen 
de uiteindes te vullen. De uiteindes worden ook smaller gemaakt zodat de 
schorsreepjes perfect aangebracht kunnen worden. 

Afb. 6-53 Foto van de buiten-

zijde van de putwand en het

vrijgelegde karrenwiel in de 

coupe van C23-5. Het karren-

wiel bevindt zich duidelijk 

aan de binnenzijde van de 

verticale planken. 

256  Zie afb. III-23.
257  Van den Bremt 2005, 3.
258  Een spongat dient om de 
  vloeistof te kunnen schen-
  ken. Een zwikgat dient om 
  lucht in het vat toe te laten. 
259  Houbrechts & Pieters 1995/
  1996, 245.
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Afb. 6-54 Detailfoto van de

zwik- of spongaten en de 

verkleuringen op de buiten-

wand van een duig van C23-

11 en de kroosgroef aan de 

binnenwand van diezelfde 

duig.

Afb. 6-55 Foto van de ton 

van C23-55 met duidelijk 

zichtbaar de verschillende 

hoepels rond de duigen 

en de plank bovenop het 

karrenwiel. 



Definitief onderzoek 194

De planken die ter versteviging van de basis bovenop het karrenwiel liggen zijn 
zeer onregelmatig. Een deel ervan is natuurlijk gelaten. Het deel gebruikt ter 
bevestiging is bewerkt en ook daar bevinden zich de verschillende nagelgaten 
voor de hechting in het karrenwiel.  
Het verbindingsstuk dat bovenop het karrenwiel is aangetroffen diende ter 
vervanging van een pengat. Het stuk is gemaakt van Quercus (eik) en was 
gedeeltelijk ontschorst. Het was een plank met een groef en twee nagelgaten 
met een interval van 9,5 cm. De plank was afgebroken en slechts 18 cm lang. De 
plank was 4 cm breed en 2 cm dik. 

Afb. 6-56 Detailfoto van 

twee takken verbonden door 

middel van reepjes schors bij 

C23-55. Let op de verzorgde 

bewerking van de takken, 

zodat de uiteindes perfect op 

elkaar passen. 

opstaande planken 
= putwand

afdrukken van hoepels 
= putwand

karrenwiel 
= fundering

horizontaal kader 
= fundering

Afb. 6-57 De verschillende 

houten elementen van de 

putwand van C23-55.
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C26-9 (structuur 118) is een plaggenput met karrenwiel.260 Dit karrenwiel 
bestond uit zes eikenhouten velgen met pen-gatverbinding.261 De spaken zaten 
gedeeltelijk nog in de spaakgaten. De velgbreedte bedroeg 7 cm terwijl de 
velghoogte tot 8 cm ging. 

6.9.4 Andere houten voorwerpen
De overige houten voorwerpen zijn voornamelijk houten paaltjes die in situ zijn 
aangetroffen en planken zonder duidelijke functie uit verscheidene contexten. 
Deze voorwerpen zijn allen opgenomen in de database. De meest opmerkelijke 
zijn hieronder beschreven.

In een greppel die deel uitmaakt van de schans (C4-12, structuur 13) is een paal 
aangetroffen. De paal is gemaakt van Ulmus (olm) en lijkt deels verbrand te zijn. 
De paal is nog 33 cm lang met een diameter van 16 cm. Het onderste uiteinde in 
aangepunt. 
Drie paalgaten uit werkput 14 bevatten nog een deel van de paal (structuur 
32). De palen van C14-91, C14-92 en C14-93 zijn alle drie gemaakt van Alnus 
glutinosa (zwarte els). De drie palen zijn op eenzelfde manier aangepunt: door 
middel van één enkel schuin vlak. De palen zijn niet ontschorst. C14-91 is 35 
cm lang en heeft een diameter van 15 cm, C14-92 is 20 cm lang en heeft een 
diameter van 10 cm en C14-93 is 23 cm lang en heeft een diameter van 9 cm. 
Onderaan C14-107, een kuiltje in het tweede vlak van werkput 14, is een plank 
aangetroffen. Deze lag op de bodem van de kuil. De plank is vervaardigd uit 
Populus (populier) of eventueel Salix (wilg). De plank is sterk vermolmd en de 
lengte is niet langer met zekerheid te bepalen. De breedte is 15 cm en de dikte 
is 2 cm. 

Afb. 6-58 Foto van het vrij-

gelegde karrenwiel van C26-9.

260  Structuur 118 is C26-9, C26-10
   en C26-11.
261  Vnr 26-10-4.
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In C21-2 is een stuk hout gevonden dat oorspronkelijk mogelijk een plank was. 
Beide zijdes zijn afgebroken waardoor nu slechts een dun fragment overblijft. 
Dit dun fragment is mogelijk als paal gebruikt. Het fragment meet 39 cm lang, 
15 cm breed en 3,5 cm dik. 

Vier van de paaltjes van structuur 29 zijn meegenomen voor houtdeterminatie. 
C21-86, C21-88 en C21-89 zijn vervaardigd uit Pinus silvestris (grove den). De 
paaltjes zijn aangepunt. Ze zijn tot 60 cm lang en hebben een wisselende 
diameter, gaande van 9 cm tot 20 cm. Opmerkelijk aan deze paaltjes is hun 
mogelijke afkomst. Hoewel de grove den inheems is in Nederland kon men 
zelden de aantallen en afmetingen die gevraagd werden leveren. Het merendeel 
van dit hout werd bijgevolg geïmporteerd uit Scandinavië. Een uitzondering 
hierop vormt het Mastbos van Breda waar in 1515 grove dennen zijn gezaaid 
om een productiebos te creëren. Gezien de relatieve datering van deze paaltjes 
is het heel goed mogelijk dat deze paaltjes gemaakt zijn uit een boom uit het 
Mastbos.262 

C24-57, een paalspoor met een relatie tot de mestkuil (C24-26), is een paaltje 
gemaakt uit Ulmus (olm). Het paaltje is deels ontschorst en is aangepunt met 
één schuin vlak. Het paaltje is bovenaan afgebroken maar meet nog 42 cm. Het 
heeft een diameter van 13 cm. 

De paaltjes van structuur 14 en drie paaltjes van structuur 15 zijn meegenomen 
voor verder onderzoek. De paaltjes zijn onderzocht op houtsoort en zijn 
beschreven (zie tabel 6-26). De afmetingen van de paaltjes wijzen duidelijk op 
het ingraven in de greppel, waarbij de paaltjes in het centrum van de greppel 
dieper zijn gefundeerd en dus beter zijn bewaard dan die aan de buitenzijde. 

Afb. 6-59 Coupe doorheen 

structuur 14. 

262  Zie ook 7.2.
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context aard houtsoort maakwijze verwering afmetingen

C24-105 paal Alnus glutinosa bewerkt
aangepunt door 

5 vlakken

afgebroken 

tipje

12 cm lang, 

diameter 5 cm

C24-106 paal Alnus glutinosa bewerkt
aangepunt door 

5 vlakken
 

16 cm lang, 

diameter 5 cm

C24-107 paal Alnus glutinosa bewerkt
aangepunt door 

4 vlakken
 

28 cm lang, 

diameter 6 cm

C24-108 paal Alnus glutinosa bewerkt

aangepunt door 

minimum 4 

vlakken

afgebroken 

tipje

35 cm lang, 

diameter 7 cm

C24-109 paal Alnus glutinosa bewerkt
aangepunt door 

6 vlakken

afgebroken 

tipje

34,5 cm lang, 

diameter 5,5 cm

C24-110 paal Alnus glutinosa bewerkt
aangepunt door 

4 vlakken
 

32 cm lang, 

diameter 6 cm

C24-111 paal Alnus glutinosa bewerkt
aangepunt door 

4 vlakken

afgebroken 

tipje

31 cm lang, 

diameter 4,5 cm

C24-112 paal Alnus glutinosa bewerkt
aangepunt door 

4 vlakken
 

21 cm lang, 

diameter 5,5 cm

C24-113 paal Alnus glutinosa
ontschorst, 

bewerkt

aangepunt door 

minimum 4 

vlakken

enkel tipje
10 cm lang, 

diameter 4 cm

C24-114 paal Salix   vermolmd

C24-122 paal Niet bepaald bewerkt aangepunt
19 cm lang, 

diameter 3,5 cm

C24-123 paal Niet bepaald bewerkt aangepunt
24,5 cm lang, 

diameter 4,5 cm

6.10 Textiel

In C23-3 is het restant gevonden van wat oorspronkelijk als textiel is aanzien. Dit 
textiel is ter determinatie naar mevr. Zimmerman gestuurd. 
De vondst bestaat uit wolvezels, gemengd met plantaardig materiaal. Enige 
vorm van weefsel is niet aangetroffen. Het merendeel van de wolvezels zitten 
als klonten in elkaar terwijl er ook slierten zijn die twist (= draaiing) vertonen. 
Dit komt soms ook voor bij wol die door schapen is verloren, bijvoorbeeld aan 
struikgewas. De sliertjes in het monster hebben echter een andere vorm als de in 
de natuur gevonden exemplaren. 
Aangezien deze vondst bestaat uit een mengsel van wolvezels, wolsliertjes 
en plantaardige resten, blijft het probleem waar deze afval van afkomstig is. 
Wanneer het hier zou gaan om afval dat weggegooid is bij het spinnen, moet 
er echter wel aangetekend worden dat professionele spinners werken met 
gekaarde wol waar alle rommel uit is verwijderd. De afval van het kaarden zal 
echter geen getwiste sliertjes bevatten want de wol is nog niet gesponnen. 
Kortom, over de herkomst van deze vondst is niets met zekerheid te zeggen. 

Tabel 6-26 Gegevens van de 

paaltjes van structuur 14 (C24-

105 tot en met C24-113) en 

structuur 15 (C24-114, C24-

122 en C24-123).
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